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บทท่ี 1 บทนํา  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 3 
1.4 นิยามศัพทท่ีใชในการทดลอง 3 
1.5 กรอบแนวความคิดในการทดลอง         4 

บทท่ี  2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  
2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับปโตรเลียม (Petroleum)   5 
2.2 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับน้ํามันเบนซิน (Gasoline)  10 
2.3 หลักการและทฤษฏีของเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี 13 
2.4 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับไมไผ 18 
2.5 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับถานไมไผ 20 
2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 21 

บทท่ี 3 การทดลอง  
3.1 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 23 
3.2 วิธีการทดลอง 24 

บทท่ี 4 ผลการทดลอง  
4.1 ผลทดสอบวัสดุและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง  30 
4.2 ผลวิเคราะหน้ํามันเบนซิน 32 
4.3 ผลทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยของน้าํมันเบนซิน 33 
4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถานไมไผในการดดูซับไอระเหยของน้ํามัน 
      เบนซิน  
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4.5 การทํา Calibration curve 34 
  



บทท่ี 5 อภิปรายผลการทดลอง 
5.1 การทดสอบวัสดุและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง   39 
5.2 การวิเคราะหน้ํามันเบนซิน 40 
5.3 การทดสอบประสิทธิภาพถานไมไผในการดูดซับไอระเหยของน้าํมันเบนซิน 40 

บทท่ี 6 สรุปผลการทดลอง 43 
บรรณานุกรม 45 
ภาคผนวก   47 
ภาคผนวก ก   48 
ภาคผนวก ข 52 
ประวัติผูเขียน   61 
            
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบาญตาราง                            
หนา                            

1 ผลการทดสอบวัสดุท่ีใชในการทดลอง                                                                            27 
2 พีคเอกลักษณของนํ้ามันเบนซิน 28 
3 ปริมาณของสารประกอบหลักของน้ํามันเบนซินท่ีตัวดดูซับท้ัง 2 ชนิดท่ีสามารถดูดซับ     

ไอระเหยของน้ํามันเบนซิน 
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4 คาเฉล่ียของ % Recovery ของถานไมไผและถานกัมมันตท่ีความเขมขน 0.5, 1.0 μl/ml      32 
5 การตอบสนองของพีค Toluene คา Retention time ท่ีความเขมขนตางกนั 34 
6 การตอบสนองของพีค Ethylbenzene คา Retention time ท่ีความเขมขนตางกัน                  35 
7 การตอบสนองของพีค Xylene คา Retention time ท่ีความเขมขนตางกนั 36 
8 การตอบสนองของพีค O-xylene คา Retention time ท่ีความเขมขนตางกนั 37 
9 การตอบสนองของพีค Ethyltoluene คา Retention time ท่ีความเขมขนตางกัน 38 
10 ผลการทดสอบวัสดุท่ีใชในการทดลอง 40 
11 คาเฉล่ียของ % Recovery ท่ีความเขมขนตางกัน 41 
12 การเปรียบเทียบตัวดูดซับท้ังสองชนิด 42 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญภาพ 
รูป                                                                                                                                                หนา 
1 พอล แอรดิช ผูคนพบน้ํามัน 6 
2 กระบวนการกล่ันน้ํามันดิบออกเปนผลิตภณัฑตางๆ 8 
3 สวนประกอบของเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร 14 
4 ลักษณะของไผตง 20 
5 ถานไมไผ 21 
6 กระดาษ Kimwipe 24 
7 Charcoal strip ของทางการคา 24 
8 ถุงชาบรรจุถานไมไผและถานกัมมันต 24 
9 ขวดสีชาท่ีมีตวัอยางนําไปปนแยกใหตกตะกอน 25 
10 Chromatogram ของกระดาษ Kimwipe 26 
11 Chromatogram ของถุงชา (Tea bag) 26 
12 Chromatogram ของถานไมไผ 27 
13 Chromatogram ของถานกัมมันต       27 
14 Chromatogram ของนํ้ามันเบนซินปริมาตร 0.5 μl/ml วิเคราะหดวยเทคนิค GC-MS          28 
15 Chromatogram ของถานไมไผท่ีดูดซับไอระเหยของน้ํามันเบนซินท่ีความเขมขน     

ปริมาตร 0.2, 0.5, 1.0 μl/ml ตามลําดับ 
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16 Chromatogram ของถานกัมมันตท่ีดูดซับไอระเหยของน้าํมันเบนซินท่ีความเขมขน     
ปริมาตร 0.2, 0.5, 1.0 μl/ml ตามลําดับ 
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17 แผนภูมิการแสดง % Recovery ของถานไมไผและถานกมัมันตในการดูดซับไอระเหย
ของนํ้ามันเบนซินท่ีความเขมขน 0.5 μl/ml  
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18 แผนภูมิการแสดง % Recovery ของถานไมไผและถานกมัมันตในการดูดซับไอระเหย
ของนํ้ามันเบนซินท่ีความเขมขน 1.0 μl/ml 
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19 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการตอบสนองกับความเขมขนของสารละลาย     
มาตรฐาน Toluene 
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20 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการตอบสนองกับความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐาน Ethylbenzene 
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21 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการตอบสนองกับความเขมขนของสารละลาย

มาตรฐาน Xylene 
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22 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการตอบสนองกับความเขมขนของสารละลาย       



มาตรฐาน O-xylene 37 
23 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการตอบสนองกับความเขมขนของสารละลาย     

มาตรฐาน Ethyltoluene 
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24 แผนภูมิการเปรียบเทียบ % Recovery ระหวางถานไมไผกับถานกัมมันต   43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



อักษรยอและสัญลักษณ 

 

μl/ml      ไมโครลิตรตอมิลลิลิตร 

°C      องซาเซลเซียส 

˚F      องศาฟาเรนไฮด 

ml      มิลลิลิตร 

DCM      Dichloromethane 

GC-MS      Gas chromatography-Mass spectrometry 

m/z       Mass analyzer 

min      Minute 

%      เปอรเซ็นต 

ค.ศ.      คริสตศักราช 

ตร.ม.      ตารางเมตร 
 


