
บทท่ี 6 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

 1. ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย Chitosan 1.0% + Carnauba 8.5% มีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุด 26 
วัน ท่ีอุณหภูมิหอง มีการสูญเสียน้ําหนักนอยท่ีสุด มีปริมาณความเขมขนแกสคารบอนไดออกไซด
ภายในผลนอย (6.88 เปอรเซ็นต) และมีลักษณะปรากฏดีกวาผลสมท่ีเคลือบผิวดวย Chitosan 1.0% 
+ Candelilla 8.5% มีอายุการเก็บรักษานาน 20 วัน สวน Chitosan 1.0% + Shellac 4.0% มีอายุการ
เก็บรักษานาน 12 วัน มีปริมาณความเขมขนแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสูง (7.86 
เปอรเซ็นต) มีคะแนนการประเมินดานรสชาตินอยท่ีสุดและกล่ินหมักมากท่ีสุด  
 2. ชนิดของสารเคลือบผิวไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได 
และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าได  
 3. ระดับความเขมขนของ Chitosan 2.0% + Carnauba 8.5% สามารถควบคุมการเกิดโรคได 
โดยมีการเกิดโรค 10.00 เปอรเซ็นต เม่ือเก็บรักษานาน 26 วัน 
 4. ระดับความเขมขนของ Carnauba 8.5% + Chitosan 2.0% สามารถลดการสูญเสียน้ําหนัก
ได โดยมีการสูญเสียน้ําหนัก 15.03 เปอรเซ็นต เม่ือเก็บรักษานาน 24 วัน  

5. ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย Chitosan 2.0% + Carnauba 8.5% มีอายุการเก็บรักษานานกวาผล 
สมท่ีเคลือบผิวดวย ROSY PLUS และ CITRA SHINE ตามลําดับ 

6. สารเคลือบผิวท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาคร้ังนี้คือ Chitosan 2.0% + Carnauba 8.5% 
ซ่ึงทําใหผลสมมีอายุการเก็บรักษานาน 22 วัน โดยมีการสูญเสียน้ําหนัก 10.96 เปอรเซ็นต ปริมาณ
ความเขมขนแกสคารบอนไดออกไซดภายในผล 7.64 เปอรเซ็นต ปริมาณเอทนอล 42.00 ppm และ
มีคะแนนการยอมรับดานรสชาติ 3.25 คะแนน ซ่ึงเปนระดับท่ียอมรับได 


