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ขั้นตอนกระบวนการผลติแผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
1. กระบวนสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก 

 

                              
      อาร์ติโชกอบแหง้ (ความช้ืนร้อยละ 9-10) ป่ันใหล้ะเอียด 

                         
 
 

  
        อาร์ติโชกอบแหง้บด:นํ้า (1:10) ใส่ลงในฟลาส์ก  
        เขยา่ใน Water bath  ควบคุมอุณหภมิูท่ี 85 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง 

                          
 

                                         
 

 
 
 
 

                             กรองแยกกากออกจากสารสกดั 
 

 
 

 
 

 
 
 

       สารสกดัท่ีไดน้าํไประเหยเอาตวัทาํละลายท่ีเป็นนํ้าจน  
       ไดส้ารสกดัเขม้ขน้ (TSS  24-30 °Brix) 
 

 
 
     สารสกดัเขม้ขน้ (TSS  24-30 °Brix) 

 
 
 

 
ภาพที ่ก–1 ขั้นตอนกระบวนการสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก 
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2. กระบวนการผลติแผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
 
 

  
           ผสมมอลโทเดกซ์ทริน  Microcrystalline cellulose  และ 
           โซเดียมอลัจิเนตลงในนํ้า 

 
             

   
          ใหค้วามร้อน คนจนส่วนผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั เติมซอร์บิทอล 
           คนจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
 

 
 

                   
          ใหค้วามร้อนสารละลายของส่วนผสมจนถึงอุณหภมิู  100 องศาเซลเซียส 
          นาน 10 นาที 

 
 

 
        ทาํใหอุ้ณหภมิูของส่วนผสมลดลงจนถึง 50 องศาเซลเซียส เติมสารสกดั 
        จากรากอาร์ติโชกเขม้ขน้  0.98  กรัม  กรดซิตริก  Sucralose  กล่ินรส         
        เปปเปอร์มินต ์    และสีผสมอาหารสีฟ้า 

 
 

        
                   
 
 
 
 
 

ภาพที ่ก–2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
 



 
 
 

116 

2. กระบวนการผลติแผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก (ต่อ) 
 

            
       ป่ันส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนัเป็นเวลานาน 10 นาที  

 
           
 
 
 
            
 
       ทาํการชัง่สารละลายส่วนผสม 45.00±1.00 กรัม ลงในพิมพ ์ 

 
 

             
   
            
       นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภมิู 50 องศาเซลเซียส นาน 12 ชัว่โมง 
 
 

 
 
 

       แกะฟิลม์ออกจากพิมพ ์แลว้ตดัใหไ้ดข้นาด 3x2 ตารางเซนติเมตร  
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ก–2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
 



 
 
 

117 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
การวเิคราะห์ทางกายภาพและเคมีของ 

สารสกดั 
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1. ปริมาณความช้ืนของตัวอย่างก่อนทาํการสกดั (AOAC, 2005) 
 
 การวเิคราะห์ 

1.1 อบภาชนะใส่ตวัอยา่งพร้อมฝาท่ีลา้งสะอาดแลว้ ในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส นาน 2-3  ชัว่โมง  นาํออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator   
จนกระทัง่อุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึงอุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่
นํ้ าหนกั (W) และจดบนัทึกไว ้

1.2 ชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่ง   1-3 กรัม ใส่ลงในภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีทราบนํ้าหนกัแลว้
และจดบนัทึกนํ้าหนกัตวัอยา่งพร้อมกบัภาชนะใส่ตวัอยา่งไว ้ (W1) 

1.3 นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  นาน 2-3 ชัว่โมง นาํ
ออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator จนอุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึง
อุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่นํ้ าหนกั (W2) และจดบนัทึกไว ้  นาํมา
คาํนวณปริมาณความช้ืนจากนํ้าหนกัท่ีหายไป 

 
 การคาํนวณ 
  ปริมาณความช้ืน (ร้อยละของนํ้าหนกั)= [ (W1-W2) ] *100 
               W1-W 
 
  เม่ือ W   คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีผา่นการอบแลว้ 
         W1 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและตวัอยา่งก่อนอบ 
         W2 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและตวัอยา่งหลงัอบ 
 
2. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (AOAC, 2005) 
 

การวเิคราะห์ 
2.1 อบภาชนะใส่ตวัอยา่งพร้อมฝาท่ีลา้งสะอาดแลว้ ในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 105 

องศาเซลเซียส นาน 2-3ชัว่โมง นาํออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator จน 
กระทัง่อุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึงอุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่
นํ้ าหนกั (W) และจดบนัทึกไว ้

2.2 ชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่ง   1-3    กรัม  ใส่ลงในภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีทราบนํ้าหนกัแลว้ 
และจดบนัทึกนํ้าหนกัตวัอยา่งพร้อมกบัภาชนะใส่ตวัอยา่งไว ้ (W1) 
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2.3 นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  นาน 2-3 ชัว่โมง นาํ
ออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator จนอุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึง
อุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่นํ้ าหนกั (W2) และจดบนัทึกไว ้  นาํมา
คาํนวณปริมาณของแขง็ทั้งหมด 

  
การคาํนวณ 

  ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (ร้อยละ)   =  100 - [  [ (W1-W2) ] *100 ] 
                       W1-W 
 
  เม่ือ W   คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีผา่นการอบแลว้ 
         W1 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและตวัอยา่งก่อนอบ 
         W2 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและตวัอยา่งหลงัอบ 
 
3. ปริมาณสารสกดัทีไ่ด้ (Modified: Pitchaon et al., 2007) 
 

การวเิคราะห์ 
3.1 อบภาชนะใส่ตวัอยา่งพร้อมฝาท่ีลา้งสะอาดแลว้ ในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 105 

องศาเซลเซียส นาน 2-3ชัว่โมง  นาํออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator 
จนกระทัง่อุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึงอุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่
นํ้ าหนกั (W) และจดบนัทึกไว ้

3.2 ปิเปตสารสกดั   1-3 กรัม ใส่ลงในภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีทราบนํ้าหนกัแลว้ 
และจดบนัทึกนํ้าหนกัของสารสกดัพร้อมกบัภาชนะใส่ตวัอยา่งไว ้ (W1) 

3.3 นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  นาน 2-3 ชัว่โมง นาํ
ออกจากตูอ้บใส่ไวใ้น Desiccator จนอุณหภูมิของภาชนะใส่ตวัอยา่งถึง
อุณหภูมิหอ้งและมีนํ้าหนกัคงท่ี ชัง่นํ้ าหนกั (W2) และจดบนัทึกไว ้  นาํมา
คาํนวณปริมาณของแขง็ทั้งหมด 
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การคาํนวณ 
  ผลผลิตของสารสกดัท่ีได ้(ร้อยละ)  = (W2-W)*100 
        W1-W 
 
  เม่ือ W   คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งท่ีผา่นการอบแลว้ 
         W1 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและสารสกดัก่อนอบ 
         W2 คือ นํ้าหนกัของภาชนะใส่ตวัอยา่งและสารสกดัหลงัอบ 
 
4. ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมด (Modified:  Wang et al., 2003) 
 

4.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดคลอโรจีนิก 
4.1.1 ชัง่นํ้ าหนกักรดคลอโรจีนิกจาํนวน 0.0400 กรัม (จดบนัทึกนํ้าหนกัท่ีแน่นอน) 
4.1.2 ละลายกรดคลอโรจีนิกดว้ยนํ้ากลัน่ปริมาตร 20 มิลลิลิตร     แลว้ปรับปริมาตร 

ใหค้รบ 50 มิลลิลิตร สารละลายท่ีไดใ้ชเ้ป็นสารละลาย  Stock  ท่ีมีความ
เขม้ขน้   800 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4.1.3 ปิเปตสารละลาย Stock ท่ีเตรียมไวม้า 0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 6.25, 7.5  และ
8.25 มิลลิลิตร  แลว้ปรับปริมาตรใหไ้ด ้10 มิลลิลิตร   ไดส้ารละลายมาตรฐาน   
กรดคลอโรจีนิกท่ีความเขม้ขน้   50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700  และ  
800   มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาํดบั 

 
4.2 การวเิคราะห์ 

4.2.1 ปิเปตสารสกดัท่ีไดป้ริมาตร 1 มิลลิลิตรลงในขวดปริมาตร (Volumetric  
flask) ขนาด 10 มิลลิลิตร  แลว้ปรับปริมาตรใหไ้ด ้10 มิลลิลิตรดว้ยเอทานอล 
จะไดส้ารละลายของสารสกดัท่ีมีความเขม้ขน้ 0.1   มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

4.2.2 ปิเปตนํ้ากลัน่ปริมาตร 1  มิลลิลิตรและปิเปตสารสารละลายของสารสกดัท่ีได ้  
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในขวดสีชา 

4.2.3 เติมสารสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเขม้ขน้ร้อยละ 7.5 
(โดยนํ้าหนกัต่อปริมาตร) 375 ไมโครลิตร ลงในขวดสีชา เขยา่และตั้งท้ิงไวท่ี้
อุณหภูมิหอ้ง 2 นาที 

4.2.4 ปิเปตสาร Folin-Ciocalteu reagent  125  ไมโครลิตร    เติมนํ้ากลัน่ลงในขวด
สีชา ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยา่และตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
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4.2.5 วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 760 นาโนเมตร 
4.2.6 ใชส้ารละลายมาตรฐานกรดคลอโรจีนิกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ท่ีเตรียมไวใ้น ขอ้ 

4.1 ทาํกราฟ Calibration curve เช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 4.2.2- 4.2.5  ตวัอยา่งกราฟ
มาตรฐานของกรดคลอโรจีนิกดงัภาพท่ี ข-1 

4.2.7 คาํนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เทียบกบักราฟมาตรฐาน 
รายงานผลอยูใ่นหน่วยของมิลลิกรัม    เม่ือเทียบกบักรดคลอโรจีนิก   (mg  
Chlorogenic  equivalent; mg CA) ต่อกรัมนํ้าหนกัแหง้ของตวัอยา่ง 

 
 
 
 

y = 0.0007x + 0.0248

R2 = 0.996
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ค่าการดดูกลืนแสง

 
ภาพที ่ข-1 กราฟมาตรฐานกรดคลอโรจีนิกสาํหรับการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
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5. ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ (Modified: Brand – Williams et al., 1995) 
 

การวเิคราะห์ 
5.1 นาํสารสกดัท่ีได ้ ใชส้ารสกดัเป็น Working solution นาํ Working solution มา 

เจือจาง จนไดค้วามเขม้ขน้ท่ี 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 และ  0.3 มิลลิกรัมของ
สารสกดัต่อมิลลิลิตร 

5.2 ผสมสารสกดัท่ีเจือจางแต่ละความเขม้ขน้  0.1  มิลลิลิตร    กบัสารละลาย 2,2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ในเมทานอล ความเขม้ขน้ 1 x 10-6 โมลาร์  
ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร แลว้เกบ็สารผสมท่ีไดใ้นท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที ท่ี
อุณหภูมิปกติ 

5.3 วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 515 นาโนเมตร 
5.4 พลอตกราฟระหวา่งค่า log ความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีใชก้บั   % of remaining 

DPPH  (ตวัอยา่งดงัภาพท่ี ข-2)  จากนั้นหาค่าความเขม้ขน้สูงสุดท่ีทาํใหไ้ดค่้า   
% of remaining DPPH  เท่ากบัร้อยละ 50  ค่าความเขม้ขน้น้ีจะเรียกวา่ค่า    The 
half maximal inhibitory  concentration; IC50  โดยตวัอยา่งท่ีมีค่า IC50   นอ้ยจะ
แสดงวา่ตวัอยา่งนั้นมีความสามารถ  ในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระมาก 

 
การคาํนวณ 

คาํนวณค่า % of remaining DPPH จากสมการดา้นล่าง 
% of remaining DPPH = (AS / A0) x 100 
 

โดย  A0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย control  (สารละลาย DPPH อยา่ง 
                               เดียว) 

AS คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกดัตวัอยา่งท่ีมีสารละลาย DPPH 
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ภาพที ่ข-2 ตวัอยา่งกราฟระหวา่งค่า  log ความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีใชก้บั  % of remaining DPPH 
 
 
6. การวเิคราะห์ปริมาณสารไซนารินโดยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  

    (Modified: Zhu et al., 2004) 
 

6.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไซนาริน (1,3-dicaffeoylquinic acid) 
6.1.1 ชัง่นํ้ าหนกัสารมาตรฐานไซนารินจาํนวน   0.0100 กรัม  (จดบนัทึกนํ้าหนกัท่ี   

แน่นอน) 
6.1.2 ละลายสารมาตรฐานไซนารินดว้ยเอทานอลปริมาตร   4  มิลลิลิตร   แลว้ปรับ

ปริมาตรใหค้รบ 10 มิลลิลิตร สารละลายท่ีไดเ้ป็นสารละลาย Stock  ท่ีมีความ
เขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

6.1.3 ปิเปตสารละลาย Stock   ท่ีเตรียมไวม้า   2.5, 1.25, 0.5, 0.04, 0.02  และ 0.005  
มิลลิลิตร    แลว้ปรับปริมาตรใหไ้ด ้  5  มิลลิลิตร   จะไดส้ารละลายมาตรฐาน
ไซนารินท่ีความเขม้ขน้   0.5,  0.25,  0.1,   0.008, 0.004  และ  0.001 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตรตามลาํดบั 
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6.2 การเตรียมตัวอย่างในการวเิคราะห์ 
6.2.1 นาํตวัอยา่งสารสกดัท่ีไดม้ากรองผา่น Nylon syringe filters 13 mm, 0.45 mm

ใส่ลงใน Vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
คาํนวณหาปริมาณสารไซนารินเทียบกบักราฟมาตรฐาน (ภาพท่ี ข-3) 
รายงานผลอยูใ่นหน่วยของมิลลิกรัมต่อกรัมนํ้าหนกัแหง้ของตวัอยา่ง 

 
 6.3 สภาวะในการวเิคราะห์สารไซนารินโดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
 
คอลมัภ์      C 18 Water: Nova-pak C 3.9*150 mm   steel column, USA 
ตัวทาํละลาย  A -0.1% acetic acid in Water 

    B -Acetonitrile 
อุณหภูมิของคอลมัภ์   35 °C 
อตัราการไหลของตัวทาํละลาย  1ml /min 
ปริมาณสารทีใ่ช้วเิคราะห์  10 μL 
ความยาวคลืน่ทีต่รวจวดั  330±4 nm 
 
 

สภาวะ Time %B 
0 5 
20 15 
30 30 
35 30 

       Total running  time 35 min.    Post running time 5 min. 
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y = 7842.4x

R2 = 0.9973
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ภาพที ่ข-3 กราฟมาตรฐานของสารไซนาริน 
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ภาคผนวก ค 
 

การวเิคราะห์ทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม
ละลายเร็ว 
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7. การทดสอบการแตกกระจายตัวของแผ่นฟิล์ม (ภูริวฒัน์, 2550) 
นาํแผน่ฟิลม์ขนาด 2x2 ตารางเซนติเมตร จาํนวน 3 แผน่ ใส่ลงในช่องของเคร่ือง

ทดสอบระยะเวลาการแตกตวั (ตามมาตรฐาน USP) จาํนวน 3 ช่อง จากนั้นใส่จานพลาสติกทบั
แผน่ฟิลม์เพื่อป้องกนัการลอยตวัของแผน่ฟิลม์ 

เปิดใหเ้คร่ืองทาํงาน จากนั้นช่องของเคร่ืองทดสอบระยะเวลาการแตกตวัจะเล่ือนลงไป
ในตวักลางซ่ึงเป็นนํ้ากลัน่ปริมาตร 800 มิลลิลิตร ซ่ึงควบคุมอุณหภูมิท่ี 37±2 องศาเซลเซียส แลว้จึง
เคล่ือนข้ึนลงเป็นจงัหวะ จบัเวลาจนแผน่ฟิลม์ท่ีใชท้ดสอบแตกกระจายตวัผา่นตะแกรงไปจนหมด 

 

 
 

ภาพที ่ค-1 เคร่ืองทดสอบระยะเวลาการแตกกระจายตวั 
 

8. ความหนาของฟิล์ม (ภูริวฒัน์, 2550) 
 การวดัความหนาของฟิลม์ละลายเร็ว ทาํไดโ้ดยการสุ่มวดัความหนา 10 จุด ในฟิลม์แต่
ละแผน่ท่ีทาํ 10 ซํ้า  ดว้ยเคร่ืองวดัไมโครมิเตอร์  คาํนวณค่าเฉล่ียความหนาของฟิลม์ท่ีได ้
 
9. การทดสอบการละลายในปากของแผ่นฟิล์ม (ภูริวฒัน์, 2550) 

ตดัแผน่ฟิลม์ใหมี้ขนาด 2x2 ตารางเซนติเมตร วางบนล้ินอาสาสมคัร (N=50) ให้
อาสาสมคัรอมเพ่ือจบัเวลาตั้งแต่แผน่ฟิลม์วางบนล้ินแลว้เร่ิมละลาย จนแผน่ฟิลม์ละลายหมด 
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ภาคผนวก ง 

 
แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั

ของแผ่นฟิล์มละลายเร็ว 
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แบบทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั 
9-Point hedonic scaling test  

 

ช่ือผูท้ดสอบชิม.....................................................................................วนัท่ี....................................... 
ช่ือผลิตภณัฑ ์                    แผ่นฟิล์มละลายเร็ว 
 
คาํอธิบาย : ผลติภัณฑ์แผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารต้านอนุมูลอสิระ เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีรับประทานได ้   
                   มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ละลายในปากภายในเวลา 60 วินาที 

 
คาํช้ีแจง : กรุณาทดสอบชิมตวัอยา่งผลิตภณัฑต่์อไปน้ี แลว้ใหค้ะแนนเพ่ือแสดงระดบัความชอบท่ีมี

ต่อตวัอยา่งผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ใหต้รงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 
 กรุณาบว้นปากก่อนและหลงัชิมตวัอยา่งทุกคร้ัง 
 

ระดับของคะแนนความชอบ 
1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด      2 = ไม่ชอบมาก    3 = ไม่ชอบปานกลาง       4 = ไม่ชอบ           5 =  เฉย ๆ     
 6 = ชอบเลก็นอ้ย            7 = ชอบปานกลาง                 8 = ชอบมาก                        9 = ชอบมากท่ีสุด 
 

การให้ระดับคะแนนความชอบ 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
รหัสตัวอย่าง / คะแนนความชอบ 

     
สี      
กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์      
ความหวาน      

รสชาติโดยรวม      

การละลาย      

ความชอบโดยรวม      

ความรู้สึกหลงักลืน      
 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบทดสอบการละลายของผลติภณัฑ์ 
 

ช่ือผูท้ดสอบชิม.....................................................................................วนัท่ี....................................... 
ช่ือผลิตภณัฑ ์                    แผ่นฟิล์มละลายเร็ว 
 
คาํอธิบาย : ผลติภัณฑ์แผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารต้านอนุมูลอสิระ เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีรับประทานได ้   
                   มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ละลายในปากภายในเวลา 60 วินาที 

 
คาํช้ีแจง :  กรุณานาํตวัอยา่งแผน่ฟิลม์วางไวบ้นล้ิน จบัเวลาตั้งแต่แผน่ฟิลม์เร่ิมละลายจนถึงหมด  
                  เขียนเวลาท่ีไดล้งในช่องเวลาในการละลายตามรหสัของตวัอยา่ง 
 
 

 

คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
รหัสตัวอย่าง  

     
เวลาในการละลาย      

การยอมรับ  
กรณี  (/) ยอมรับ 

         (X) ไม่ยอมรับ 

     

หากมีการจําหน่ายผลติภณัฑ์นี ้

ท่านจะซ้ือหรือไม่ 

 กรณี  (/) ซ้ือ 

          (X) ไม่ซ้ือ 

     

 
 
 
 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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