
 

 

 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 
 

การเคลือบผิวผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันท่ีเตรียม 4 ชนิด คือ
100% PE (พอลิเอทิลีนแวกซ) 75% PE และ 60% PE (พอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ) 
และ 0% PE (แคนเดลิลลาแวกซ) และสารเคลือบผิวทางการคา 2 ชนิด คือ ZIVDAR และ 
CITROSOL-AK ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) และผลสมท่ี
เคลือบผิวดวย 60% PE เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ผลการทดลองสรุปได ดังนี้  
 

1.  สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 100% PE, 75% PE และ 60% PE  สามารถชะลอการ
เปล่ียนสีเปลือกของผลสมไดดีท่ีสุด โดยผลสมเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีสมอมเหลืองภายหลังการเก็บ
รักษาไวเปนเวลาประมาณ 21 วัน 

2.  สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 0% PE สามารถลดการสูญเสียน้ําหนักไดดีท่ีสุด และ
เปลือกของผลสมมีความช้ืนมากท่ีสุด และสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 100% PE ลดการสูญเสีย
น้ําหนักของผลสมไดนอยท่ีสุด และเปลือกของผลสมมีความช้ืนนอยท่ีสุด  

3.  การผสมแคนเดลิลลาแวกซลงในพอลิเอทิลีนแวกซสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักและ
ชวยรักษาความช้ืนเปลือกของผลสมได โดยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ลดการสูญเสีย
น้ําหนักและรักษาความช้ืนเปลือกของผลสมไดดีกวา 75% PE  

4.  ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย 100% PE ยอมใหแกสผานเขา-ออกไดมากท่ีสุด และมีปริมาณ
เอทานอลในนํ้าสมค้ันนอยท่ีสุด และมีปริมาณแกสภายในผลและปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ัน
ใกลเคียงกับผลสมท่ีเคลือบผิวดวย 75% PE และ 60% PE และสารเคลือบผิวท้ัง 3 ชนิด สามารถ
รักษากล่ินและรสชาติท่ีดีของผลสมไดประมาณ 21 วัน  

5.  ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย 75% PE, 60% PE และ 0% PE สามารถรักษาลักษณะปรากฏ
ภายนอกท่ีดีไดประมาณ 26 วัน และสารเคลือบผิว 75% PE และ 60% PE ใหความมันวาวนอย
กวา ZIVDAR และ CITROSOL-AK แตสามารถรักษาความมันวาวไดประมาณ 26 วัน 

6.  ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย ZIVDAR และ CITROSOL-AK มีอายุการเก็บรักษาได
ประมาณ 16 และ 11 วัน ตามลําดับ และเปลือกของผลสมมีความมันวาวสูงในชวงเร่ิมตนของการ
เก็บรักษา และลดลงภายหลังการเก็บรักษาประมาณ 16 วัน  
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7.  ชนิดของสารเคลือบผิวไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได    
คาพีเอช ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได อัตราสวนของปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดตอปริมาณ
กรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได และปริมาณวิตามินซี  

8.  เม่ือเก็บรักษาผลสมไวนานข้ึนปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดและปริมาณวิตามินซี
ลดลง ในขณะท่ีคาพีเอช ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได และอัตราสวนของปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น้ําไดตอปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดเพิ่มข้ึน และการวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีโดยใช
เคร่ือง HPLC ไดคามากกวาวิธีไทเทรชันประมาณ 5-9 เปอรเซ็นต 

9.  ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย 60% PE และผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว เม่ือเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาไดประมาณ 36 และ 22 วัน ตามลําดับ การเคลือบ
ผิวสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักและรักษาความช้ืนเปลือกของผลสมไดดี ชวยรักษาความมันวาว
และมีลักษณะปรากฏท่ีดีไดประมาณ 43 วัน สวนผลสมท่ีไมไดเคลือบผิวเปลือกเร่ิมเหี่ยวบริเวณ
รอบๆ ข้ัวและมีลักษณะปรากฏไมเปนท่ียอมรับภายหลังการเก็บรักษาไวเปนเวลา 22 วัน 

10.  ผลสมท่ีเคลือบผิวดวย 60% PE มีปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลตํ่า แกส
คารบอนไดออกไซดสูง และมีปริมาณเอทานอลในนํ้าค้ันสูงกวาผลสมท่ีไมไดเคลือบผิวประมาณ 2 

เทา และสามารถรักษากล่ินและรสชาติท่ีดีของผลสมตลอดระยะการเก็บรักษาประมาณ 29 วัน  
11.  การเคลือบผิวดวย 60% PE และการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ไมมีผล

ตอการเปล่ียนแปลงทางเคมีของผลสมเชนเดียวกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศา
เซลเซียส) แตชวยชะลอการเปล่ียนแปลงใหเกิดชาลง 

 


